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Reinigung und Pflege der innenseitigen Holzoberflächen
Reinigen Sie die Innenflächen (auch Falzbereiche) des Rahmens mit Wasser und milden Reinigungsmitteln. Wir emp-
fehlen auf den Einsatz von chemischem Mittel zu verzichten. Um Schäden an der Beschichtung zu vermeiden sollten 
keine Scheuermittel, Stahlwolle, Scheuerschwämme, Klingen, usw. verwendet werden. 

Die Holzfensterrahmen sind innenseitig keiner Verwitterung ausgesetzt. So ist in der Regel ein Streichen nicht er-
forderlich. Sollten die Holzfensterrahmen im Laufe der Zeit etwas matt werden, können Sie die Oberfläche mit einer 
Holz-Pflegemilch „aufmöbeln“ (Im Pflegeset bei TEBA erhältlich).

Bei Schäden wie Kratzer oder Abplatzungen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der Ihnen aufgrund des Scha-
densbildes einen Vorschlag zur Behebung unterbreiten kann.

Reinigung und Pflege von Aluoberflächen
Reinigen Sie die Oberflächen mit in Wasser verdünnten üblichen milden Reinigungsmitteln. Keine Scheuermittel, Topf-
reiniger, Stahlwolle und dergleichen verwenden! Ebenso vermeiden Sie Lösemittel, wie Nitroverdünnung und Säuren! 
Bei hartnäckigen Verschmutzungen verwenden Sie am Besten unseren speziellen Alu-Reiniger.

Reinigung und Pflege der außenseitigen Holzoberflächen
Es ist ganz normal, dass Oberflächen die der Witterung ausgesetzt sind, einer Pflege bedürfen. Grundsätzlich gilt: 
“Pflegen statt Streichen“. Das heißt, Sie können durch regelmäßige Pflege die Intervalle eines Wartungsanstriches 
erheblich verlängern.
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